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　 　 摘要：对 ５７ 份苎麻种质的主要农艺性状和纤维品质性状进行了鉴定评价。 结果筛选出高产苎麻种质 １０ 份（原麻产量≥
２０００ ｋｇ ／ ｈｍ２），纤维品质优良的种质 ７ 份（纤维细度≥２０００ ｍ ／ ｇ），鲜皮出麻率≥１２ ５％ 的苎麻种质 ２０ 份，炼折率超过 ６５％ 的

苎麻种质有 １０ 份，按照苎麻优异种质评价规范，满足高产和出麻率高 ２ 个优良指标的种质 ７ 份，满足优质和鲜皮出麻率高 ２
个优良指标的种质 １ 份。
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苎麻（Ｂｏｅｈｍｅｒｉａ ｎｉｖｅａ （Ｌ． ） Ｇａｕｄ． ）属于荨麻科

（Ｕｒｔｉｃａｃｅａｅ）苎麻属（Ｂｏｅｈｍｅｒｉａ），多年生宿根型植物，
素有“中国草”之称［１］，是中国重要的韧皮纤维作物和

纺织工业的重要原料作物。 迄今为止，中国是收集和

保存苎麻种质数量最多、种类最丰富的国家［２］。
种质资源鉴定是种质资源研究的主要工作之一，

通过资源的鉴定能够评价出特异或者优良的种质提供

育种、生产及科研利用。 苎麻种质资源研究自 １９５９ 年

启动至今，科技工作者对国家种质苎麻圃部分种质进

行了植物学特性、农艺性状、纤维品质及抗性等方面的

鉴定［３⁃４］，评价出一批高产、优质及特异的种质，如高

产、优质、抗旱的种质长顺枸皮麻 ２ 号，优质、高抗根腐

病的新余麻，优质、抗旱及免疫花叶病的雅麻，雄性不

育的铁丝麻等。 育种工作者们借鉴苎麻种质鉴定数据，
选择育种亲本材料，相继培育出苎麻新品种３０ 多个［５⁃６］。

为了解每份苎麻种质的性状特征和功能，挖掘

出更多的优异苎麻种质，更好建设苎麻种质资源共

享服务平台，有必要加大苎麻种质鉴定评价力度。
本研究对国家种质圃中未鉴定的 ５７ 份苎麻种质进

行了主要农艺性状和纤维品质的鉴定评价工作，通
过精确的鉴定，旨在充实苎麻种质资源数据库，并为

育种、科研利用苎麻种质提供参考依据。



　 １ 期 许　 英等：５７ 份苎麻种质资源主要农艺性状及纤维品质鉴定评价

１　 材料与方法

１ １　 试验材料

鉴定的 ５７ 份苎麻种质（表 １）均来自国家种质

苎麻圃，采用嫩梢扦插方式无性繁殖。

１ ２　 试验设计

鉴定地点为湖南沅江，每份种质鉴定小区面积

为 ２０ ｍ２，每小区种植 ６０ 蔸苎麻。 苎麻扦插苗自种

植后第 ４ 个生长季节开始调查、取样。 取样的方法

参照《苎麻种质资源描述规范和数据标准》 ［６］。

表 １　 供试的 ５７ 份苎麻种质

Ｔａｂｌｅ １　 ５７ ｒａｍｉｅ ｇｅｒｍｐｌａｓｍｓ ｔｅｓｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ

序号

Ｎｏ．
种质名称

Ｇｅｒｍｐｌａｓｍ ｎａｍｅ
序号

Ｎｏ．
种质名称

Ｇｅｒｍｐｌａｓｍ ｎａｍｅ
序号

Ｎｏ．
种质名称

Ｇｅｒｍｐｌａｓｍ ｎａｍｅ
序号

Ｎｏ．
种质名称

Ｇｅｒｍｐｌａｓｍ ｎａｍｅ
序号

Ｎｏ．
种质名称

Ｇｅｒｍｐｌａｓｍ ｎａｍｅ

１ ７１５ １３ ＱＤ６ ２５ 黑皮兜 ｍｓ１ ３７ 卢竹巴 ４９ 小白麻

２ ７１６ １４ ＹＴ 桃源 ２６ 黑皮兜 ＭＳ５ ３８ 芦 Ｘ 黄 ４ ５０ 小杆麻

３ ７１７ １５ 安龙火麻 ２７ 黑皮兜 ＭＳ６ ３９ 勐亨青麻 ５１ 新洲白麻

４ ７５１ １６ 安龙小麻 ２８ 黑皮兜 ｍＳ８ ４０ 平塘园麻 Ｑ１ ５２ 兴义苎 ５ 号

５ ７５２ １７ 白 Ｘ 黄 ２ ２９ 黑皮兜 ｍｓ９ ４１ 平塘园麻 Ｑ３ ５３ 雄乡青杆麻

６ ８６１５ １８ 草塘白皮古 ３０ 黄 Ｘ 黑 ３ ４２ 平塘园麻 Ｑ４ ５４ 永和乐顶麻

７ ７⁃１４ １９ 丛江青麻 ３１ 黄壳早新种 ４３ 青场白麻 ５５ 圆青 ５６（９）

８ ＢＨ１ ２０ 大落刀麻 ３２ 黄麻 １ 号 ４４ 青皮杆麻 ５６ 贞丰杆麻

９ Ｈ２０００⁃３４ ２１ 大叶绿 ＭＳ２ ３３ 黄麻 ４ 号 ４５ 三穗黄杆麻 ５７ 贞丰青麻

１０ Ｈ２０００⁃４５ ２２ 大叶绿 ＭＳ６ ３４ 六枝苎麻 ４６ 沙皮园麻

１１ ＱＤ４ ２３ 大叶绿 ｍｓ７ ３５ 龙手青麻 ４７ 桐梓黄杆麻

１２ ＱＤ５ ２４ 桂花青麻 ３６ 龙滩大麻 ４８ 西洒家麻

１ ３　 鉴定方法

有效株率、株高、茎粗、皮厚、鲜皮出麻率，原麻

产量及原麻长度从新栽苎麻扦插苗的第 ４ 个生长季

节开始调查，连续调查 ６ 季麻。 有效株率、株高、茎
粗、皮厚、鲜皮出麻率具体的鉴定方法参照农业行业

标准《农作物种质资源鉴定技术规范　 苎麻》（ＮＹ ／
Ｔ１３２１⁃２００７） ［７］进行鉴定，原麻产量的鉴定方法参

照农业行业标准《农作物优异种质资源评价规范 苎

麻》（ＮＹ ／ Ｔ２１７８⁃２０１２） ［８］进行。
纤维细度、单纤维强度、炼折率、纤维素含量以

及原麻含胶率自新栽麻第 ４ 个生长季节开始取原

麻，交农业部麻类产品质量监督检验测试中心进行

检测，连续测定 ３ 季麻。 纤维细度测定参照农业行

业标准《苎麻纤维细度快速测定方法》 （ＮＹ ／ Ｔ１５３８⁃
２００７） ［９］执行，束纤维断裂强度参照国家标准《苎麻
束纤维断裂强度试验方法》（ＧＢ ／ Ｔ ５８８２ － １９８６） ［１０］

执行，炼折率、纤维素含量、含胶率按照国家标准

《苎麻化学成分定量分析方法》 （ＧＢ ５８８９ － ８６） ［１１］

执行。
１ ４　 数据分析

所有的数据均采用 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２００７ 分析和

处理。

２　 结果与分析

２ １　 主要农艺性状鉴定分析

５７ 份苎麻种质 ６ 季麻主要农艺性状（有效株

率、株高、茎粗、皮厚、鲜皮出麻率、原麻产量）鉴定

分析结果见表 ２。 结果表明 ５７ 份鉴定种质有效株

率≥８０％ 只有 １ 份，分布范围为 ４４ ６％ ～ ８１ ２％ ，
相对于生产上推广应用的品种（有效株率≥９０％ ），
有效株率均难以达到生产要求；株高分布范围为

１０３ ～ １９４ ｃｍ，其中株高≥１８０ ｃｍ 的种质 ８ 份，小杆

麻最高，６ 季平均高度为 １９４ ｃｍ；茎粗是指苎麻种质

茎直径，分布范围为 ０ ７０ ～ １ １９ ｃｍ，其中茎粗≥
１ ００ ｃｍ 的占整个鉴定种质的 １９ ３０％ ，最粗的为沙

皮园麻和小白麻，均为 １ １９ ｃｍ；皮厚≥０ ８０ ｍｍ 的

有 ４ 份，最厚的为圆青 ５６（９）；鲜麻出麻率 ＞ １２ ５％
的种质有 ２０ 份，占鉴定种质的 ３５ １％ ；原麻产量高

于 ２０００ ｋｇ ／ ｈｍ２的高产种质有 １０ 份，最高的为小白

麻，产量低于 １０００ ｋｇ ／ ｈｍ２的低产种质有 １３ 份，占整

个种质的 ２２ ８１％ ；剥皮晒干之后苎麻原麻长度分

５５
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表 ２　 ５７ 份苎麻种质主要的农艺性状和纤维品质性状鉴定结果

Ｔａｂｌｅ ２　 Ｍａｊｏｒ ａｇｒｏｎｏｍｉｃ ｔｒａｉｔｓ ａｎｄ ｍａｉｎ ｆｉｂｅｒ ｑｕａｌｉｔｙ ｔｒａｉｔｓ ｏｆ ５７ ｒａｍｉｅ ｇｅｒｍｐｌａｓｍ

序号

Ｎｏ．
有效株率（％ ）
Ｈａｒｖｅｓｔ ｒａｔｉｏ

株高（ｃｍ）
Ｐｌａｎｔ ｈｅｉｇｈｔ

茎粗（ｃｍ）
Ｓｔｅｍ ｄｉａｍｅｔｅｒ

皮厚（ｍｍ）
Ｆｒｅｓｈ ｂａｓｔ
ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ

鲜皮出麻率

（％ ）Ｂａｓｔ
ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ
ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ

原麻产量

（ｋｇ ／ ｈｍ２）
Ｒａｗ ｆｉｂｅｒ ｙｉｅｌｄ

原麻长（ｃｍ）
Ｒａｗ ｆｉｂｅｒ
ｌｅｎｇｔｈ

纤维细度

（ｍ ／ ｇ）Ｆｉｂｅｒ
ｆｉｎｅｎｅｓｓ

束纤维强度

（ｃＮ ／ ｄｔｅｘ）
Ｂｕｎｄｌｅ ｓｔｅｎｇｔｈ

１ ６６ ０ ± ２１ ５ １７８ ± １８ ０ ８７ ± ０ ０５ ０ ６８ ± ０ １１ １３ ７ ± ４ ０ １７１７ ５ ± ５８７ ０ １３１ ５ ± ３９ ７ １４８０ ± ５１１ ４ ８６ ± ０ ２８
２ ６６ ０ ± １０ ７ １５０ ± １１ ０ ７９ ± ０ １０ ０ ５８ ± ０ １０ １３ ２ ± ３ １ １６８０ ０ ± ３８３ ６ １１４ ８ ± ３５ １ １１０４ ± １５１ ４ ５１ ± ０ ３０
３ ７０ ２ ± ６ ０ １６１ ± １６ ０ ８６ ± ０ １１ ０ ５９ ± ０ １４ １２ ５ ± １ １ １４８５ ０ ± ５９８ ３ １１４ ３ ± ３６ ４ １６０５ ± １３１ ５ ４１ ± ０ ０４
４ ６９ ７ ± ５ ０ １７１ ± １６ ０ ９３ ± ０ ０７ ０ ７２ ± ０ １５ １２ ７ ± ２ １ ２６７０ ０ ± ７７９ ８ １３３ ２ ± ４８ ６ １１９９ ± ６１ ４ ５１ ± ０ ６２
５ ７３ ０ ± ５ ０ １５４ ± ２０ ０ ８２ ± ０ １５ ０ ６１ ± ０ ０５ １２ ７ ± ２ ６ ２１８２ ５ ± ５４２ ８ １１９ ８ ± ３８ ５ １６８６ ± ４５３ ６ ０９ ± １ ０５
６ ６９ ５ ± １０ ８ １８４ ± １２ １ ００ ± ０ ０９ ０ ７４ ± ０ ０７ １１ ８ ± １ ６ ２２８７ ５ ± ８３０ ９ １６３ ７ ± ９ ３　 １５５８ ± ７５ ４ ７１ ± １ ０４
７ ６９ ４ ± １０ ２ １５６ ± ７６ ０ ９９ ± ０ １１ ０ ６８ ± ０ ０９ １１ ６ ± １ ５ １７９２ ５ ± ９２２ ４ １５７ ２ ± ２１ １ １６９６ ± ４３９ ５ ３２ ± ０ ８２
８ ６１ ２ ± １１ ５ １４４ ± ３０ ０ ８７ ± ０ １９ ０ ６６ ± ０ １３ １４ ６ ± ９ ３ １８３０ ０ ± １１６９ ５ １１２ ８ ± ４４ ４ １４３４ ± ２１８ ４ ４２ ± ０ ２５
９ ６９ ６ ± １６ ５ １２６ ± ６１ ０ ９１ ± ０ １６ ０ ６２ ± ０ １０ １２ ３ ± １ ４ １６５０ ０ ± １０６５ ５ １２９ ５ ± ３１ ０ ２４２３ ± ６４ ７ ０４ ± ０ ３２
１０ ６５ ２ ± １３ ５ １２９ ± ６３ ０ ９９ ± ０ ０８ ０ ６６ ± ０ １１ １１ ６ ± ２ ８ １７２５ ０ ± ３８６ ８ １３０ ８ ± ３３ ６ １９９８ ± １５２ ６ ７７ ± ２ ４９
１１ ８１ ２ ± １１ ２ １３５ ± ６６ １ １４ ± ０ ０９ ０ ８２ ± ０ １５ １３ ０ ± １ ８ ２３４０ ０ ± ４７３ ７ １２７ ５ ± ４２ ５ １４７５ ± １６６ ５ ３７ ± ０ ６８
１２ ７５ ２ ± ８ ８ １８０ ± １７ ０ ９９ ± ０ ０９ ０ ７７ ± ０ ０８ １５ ３ ± ８ ７ ２８０５ ０ ± ７８４ ９ １４０ ３ ± ４４ ５ １６２５ ± ２０６ ４ ２７ ± １ ０１
１３ ６３ ４ ± １２ ４ １５４ ± １３ ０ ８２ ± ０ ０８ ０ ５５ ± ０ ０５ １３ ４ ± ２ ４ １５９７ ５ ± ８１１ ９ １１２ ８ ± ３４ ５ １８４１ ± １５７ ５ ４６ ± ０ ４０
１４ ６３ ０ ± ８ ２ １３５ ± １２ ０ ８０ ± ０ １４ ０ ６３ ± ０ １７ １１ ９ ± ２ ８ １９３８ ０ ± １０１７ ６ １０９ ５ ± ３２ ８ １５５５ ± ２５２ ４ ７２ ± ０ ９１
１５ ７０ ４ ± ７ ４ １７３ ± １４ ０ ８９ ± ０ １３ ０ ５６ ± ０ １３ １１ ２１ ± ３ １ １５９０． ０ ± ５１１ ２ １２７ ８ ± ３９ ９ １４２２ ± ７４ ５ ０５ ± １ ４７
１６ ５２ ８ ± １１ ４ １２８ ± １６ ０ ７８ ± ０ ０７ ０ ５３ ± ０ １１ １０ ２ ± ３ ９ 　 ８０２ ５ ± ２８０ ９ １０８ ２ ± ２０ ４ １８９３ ± ２３ ６ １５ ± ０ ７３
１７ ５９ ０ ± １３ ７ １７８ ± ９ ０ ９５ ± ０ ０９ ０ ６５ ± ０ １２ １３ ３ ± １ ９ ２０４０． ０ ± ５９３ ４ １３９ ７ ± ４１ ４ １４８４ ± ３６ ５ ２２ ± １ ５６
１８ ６８ １ ± １１ ３ １７２ ± １４ ０ ９８ ± ０ １２ ０ ６４ ± ０ １３ １１ ６ ± ２ １ １５５２ ５ ± ５１９ ９ １３３ ３ ± ４１ ０ １８４１ ± ２６６ ６ ５７ ± ０ ２０
１９ ６６ ６ ± ８ ０ １６８ ± ９ ０ ８６ ± ０ ０９ ０ ６２ ± ０ ０６ １３ ５ ± ３ ２ ２１６７ ５ ± ７１５ ７ １２６ ８ ± ３９ ４ １３９０ ± ３２ ４ ２８ ± ０ ４８
２０ ６６ ６ ± １０ ２ １８１ ± ９ １ ０２ ± ０ １１ ０ ６５ ± ０ １２ １０ ５ ± ２ ３ １５５５ ５ ± ４７４ ０ １４２ ３ ± ４９ ６ １７５３ ± ３６３ ４ ８７ ± ０ ４５
２１ ４４ ６ ± １４ ７ １０３ ± １０ ０ ７４ ± ０ １０ ０ ６１ ± ０ １７ １１ ３ ± １ ５ 　 ４０５ ０ ± １６６ ０ ８０ ８ ± １３ ４ ２０４９ ± １１８ ６ ４５ ± ０ ７８
２２ ６５ １ ± １７ ４ １０８ ± ８ ０ ７９ ± ０ １３ ０ ５８ ± ０ ０７ １３ ４ ± ２ ３ 　 ６７５ ０ ± ４５ ０ ７８ ３ ± ２８ ５ １７３２ ± ７２ ４ ９１ ± ０ １３
２３ ６５ ７ ± １１ ５ １６５ ± ６ ０ ９６ ± ０ １２ ０ ５８ ± ０ ０９ ８ ７ ± ２ １ １３５０ ０ ± ８２２ ９ １２５ ３ ± ３７ ６ １８５９ ± ５２９ ５ ８６ ± ０ ６５
２４ ７８ ７ ± ６ ５ １２２ ± １８ １ ０６ ± ０ ０７ ０ ８１ ± ０ １７ １５ ４ ± ２ ９ １９４２ ５ ± ６３９ ８ １００ ０ ± ３４ １ １６５５ ± ３３８ ５ ６９ ± ０ １６
２５ ６７ ３ ± １３ ６ １３６ ± １７ ０ ７６ ± ０ １０ ０ ５８ ± ０ ０６ １４ ３ ± ３ ５ １８１５ ０ ± ７８７ ０ １０４ ３ ± ３６ ９ １６３４ ± ２１６ ４ ３９ ± ０ ０４
２６ ７１ ６ ± １１ ３ １６７ ± １５ ０ ９５ ± ０ ０６ ０ ６０ ± ０ １２ １２ ０ ± １ ４ １９４２ ５ ± ４６８ ０ １３３ ８ ± ３３ ９ １４８０ ± ６６ ４ ８８ ± ０ ８６
２７ ７７ ７ ± ６ ８ １８０ ± １４ １ １０ ± ０ １５ ０ ７０ ± ０ １６ １０ ６ ± ０ ９ １２２２ ５ ± ３９２ ７ １５０ ８ ± １７ １ １９１７ ± ３８７ ６ １７ ± ０ ７０
２８ ６５ ０ ± １２ ３ １６７ ± １５ ０ ９４ ± ０ ０９ ０ ６１ ± ０ ０６ １０ ０ ± ２ ７ １４５６ ５ ± ３９８ ３ １３５ ０ ± ４５ １ １５６３ ± ２５６ ４ ８９ ± １ ４８
２９ ７１ ７ ± ８ ５ １６７ ± １２ １ ０８ ± ０ １２ ０ ６７ ± ０ ０７ １０ ９ ± ３ ４ １９８０ ０ ± ８２２ ４ １３５ ５ ± ４２ ５ １６２１ ± ２５８ ５ ３０ ± ０ ６７
３０ ６７ ２ ± ９ ２ １３６ ± ７１ ０ ９４ ± ０ ０５ ０ ６２ ± ０ １５ １０ ９ ± ２ ０ 　 ９２２ ５ ± １４１ ６ １１７ ７ ± ２８ ５ １８９１ ± ３５ ５ ２５ ± ０ ４１
３１ ５９ ９ ± １５ １ １３９ ± ２２ ０ ７９ ± ０ １０ ０ ５８ ± ０ １３ １１ ４ ± ３ ２ 　 ９８２ ５ ± ５９１ ８ １０２ ８ ± ２５ ６ １６１４ ± １３１ ５ ７３ ± ０ ４９
３２ ６１ １ ± １３ ５ １３５ ± １６ ０ ８３ ± ０ １０ ０ ６５ ± ０ ０５ １０ １ ± １ ３ １０２０ ０ ± ５２２ ２ １１１ ８ ± ２６ ５ ２２５７ ± １４８ ６ ５９ ± ０ ５９
３３ ５８ ５ ± １１ ８ １３０ ± １５ ０ ７０ ± ０ ０９ ０ ４９ ± ０ ０６ １１ ３ ± ４ ２ 　 ６３０ ０ ± １９５ １ １０３ ２ ± ３２ ９ ２０８３ ± １０１ ５ ０５ ± ０ ４７
３４ ５９ ３ ± ７ １ １４０ ± １４ ０ ７７ ± ０ ０９ ０ ４６ ± ０ ０８ １３ ２ ± ４ ５ 　 ７５０ ０ ± １７９ ３ １１０ ８ ± ２８ ２ １７０５ ± １９４ ５ ３６ ± ０ ５６
３５ ５７ ３ ± １０ ８ １５９ ± １２ ０ ８６ ± ０ ０９ ０ ５８ ± ０ １２ １１ ６ ± ２ １ 　 ７３５ ０ ± ２３５ ８ １１４ ７ ± ３２ ７ １５９８ ± ３９６ ５ ３６ ± １ ４２
３６ ６３ ９ ± １２ ６ １５０ ± ７ ０ ８６ ± ０ ０５ ０ ５６ ± ０ １１ １０ ０ ± ０ ９ 　 ９１５ ０ ± ４９１ ８ １２２ ３ ± １０ ４ １３３９ ± ４９ ５ ６５ ± ０ ０７
３７ ６４ ９ ± ９ ３ １４２ ± ６ ０ ７６ ± ０ ０６ ０ ４８ ± ０ １０ １０ ６ ± ２ ８ 　 ７８７ ５ ± ４６４ ８ １１４ ８ ± ３５ ０ １９８４ ± １４９ ５ １６ ± ０ ０１
３８ ６６ ３ ± １１ ５ １６６ ± １２ ０ ８７ ± ０ ０７ ０ ６５ ± ０ １０ ９ ５ ± ３ ０ １７２５ ０ ± ６３２ ３ １２４ ３ ± ４２ ４ １５７２ ± ２１３ ４ ６２ ± ０ ６９
３９ ６５ ６ ± １１ ４ １３０ ± ２２ ０ ９１ ± ０ １９ ０ ６５ ± ０ １４ １２ ７ ± １ ９ １５００ ０ ± ６４６ ３ １１３ ３ ± ２５ ２ １６２５ ± ３５９ ５ １５ ± １ ９９
４０ ６６ ７ ± ６ ６ １６５ ± ６ ０ ９２ ± ０ １３ ０ ６１ ± ０ ０６ １０ ４ ± １ ３ １３０５ ０ ± ３４２ ７ １２９ ７ ± ４２ ７ １６６１ ± ７１ ５ ３２ ± ０ ６９
４１ ７０ ９ ± ６ ４ １９１ ± ２２ １ ０４ ± ０ ２０ ０ ６３ ± ０ １０ １１ ３ ± １ ８ １４７７ ５ ± ６００ ０ １４０ ５ ± ５７ ５ １７５９ ± １４１ ５ ９４ ± ０ ５７
４２ ４９ ６ ± １３ ０ １２２ ± １６ ０ ８２ ± ０ ０３ ０ ５８ ± ０ ０９ １０ ６ ± ０ ６ 　 ８０２ ５ ± １８７ ５ １００ ５ ± ２７ ２ ２０６９ ± ５８９ ６ ０３ ± １ ０３
４３ ５９ ２ ± １０ ２ １４６ ± ６ ０ ７８ ± ０ ０６ ０ ５１ ± ０ １０ １０ ４ ± ０ ６ 　 ６９０ ０ ± ２３０ ６ ９７ ０ ± ２８ ２ ２０４３ ± ４２７ ５ ５０ ± １ ５０
４４ ６３ １ ± １１ ９ １３１ ± １７ ０ ８９ ± ０ ２０ ０ ６４ ± ０ １７ １４ ３ ± ２ ９ １７７７ ５ ± ６０６ ２ １０７ ８ ± ２８ ０ １７３１ ± ２８８ ５ ８３ ± ０ ７２
４５ ６８ ２ ± １０ ７ １８３ ± １２ ０ ９４ ± ０ １１ ０ ５６ ± ０ １２ １１ ８ ± ２ ４ １４４０ ０ ± ３２０ ７ １３５ ３ ± ２９ ７ １５６７ ± ４ ６ １６ ± ０ ０９
４６ ７２ ８ ± １１ ５ １８７ ± １１ １ １９ ± ０ ０７ ０ ８７ ± ０ ０５ １１ ８ ± １ ８ ２７００ ０ ± ９０７ ２ １４１ ２ ± ４４ １ １６６０ ± ２８９ ５ １２ ± ０ ６４
４７ ７０ ０ ± ６ ５ １７７ ± １５ ０ ９８ ± ０ １１ ０ ６４ ± ０ １６ １３ ７ ± ２ ８ １８８２ ５ ± ４２２ ５ １４６ ７ ± ４１ ２ １６３７ ± ７１ ６ ４４ ± ２ ３５
４８ ６３ ４ ± １０ ３ １６７ ± １８ ０ ８５ ± ０ １１ ０ ５５ ± ０ ０７ １３ ３ ± ３ ２ １７１０ ０ ± ６７４ ７ １４２ ３ ± ２４ ３ ２５６０ ± ６３６ ７ ０５ ± ２ １８
４９ ７９ ３ ± １０ ３ １８４ ± ９ １ １９ ± ０ １７ ０ ７７ ± ０ １５ １２ ７ ± ３ ３ ３２３２ ５ ± １２２２ ３ １６１ ０ ± １１ ７ １６１８ ± １８９ ４ ３８ ± １ ２１
５０ ６６ ３ ± １４ ７ １９４ ± １４ １ ０２ ± ０ １１ ０ ６４ ± ０ ０３ １１ ９ ± ３ ４ ２０１７ ５ ± ８７４ ２ １３５ ０ ± ４４ ４ １３７３ ± １ ４ ８３ ± ０ ５０
５１ ６８ ４ ± ９ ５ １６８ ± ５ ０ ８８ ± ０ １１ ０ ５９ ± ０ １４ １１ ４ ± １ ７ １１３２ ５ ± ５４９ ２ １２２ ０ ± ３０ ２ １５８１ ± ５６ ５ ６２ ± ０ ６７
５２ ７９ ０ ± ６ ６ １８０ ± ２１ １ ０３ ± ０ １０ ０ ６０ ± ０ １４ １２ ３ ± ３ ５ １２７５ ０ ± ３９７ １ １１９ ０ ± ４５ ６ １２４０ ± ３６ ４ ０５ ± ０ ２２
５３ ５５ １ ± １７ １ １２７ ± ７ ０ ７０ ± ０ ０４ ０ ５１ ± ０ ０９ １１ ７ ± ２ ３ 　 ８８５ ０ ± １６０ ２ １０２ ７ ± １０ ２ １７５８ ± ２０３ ５ ５８ ± ０ ６５
５４ ６７ ６ ± ９ ４ １８１ ± ９ ０ ９０ ± ０ １０ ０ ５７ ± ０ ０５ １３ ７ ± ２ ６ １６０５ ０ ± ５０３ ２ １３２ ３ ± ３８ ３ １５０１ ± ９８ ５ ６１ ± ０ ６８
５５ ６８ ９ ± １５ ３ １７９ ± １１ ０ ９８ ± ０ １５ ０ ８９ ± ０ ６９ １１ ０ ± ３ １ １６８９ ０ ± ７９１ ９ １３４ ７ ± ４６ ４ １３８１ ± ２９４ ４ ８５ ± ０ １２
５６ ６７ ６ ± ５ ９ １６４ ± ９ ０ ８１ ± ０ ０５ ０ ５１ ± ０ １２ １１ ６ ± ２ ７ １１１７ ５ ± １６９ ４ １１８ ３ ± ３１ １ １２５８ ± ７０ ３ ８７ ± ０ ４２
５７ ６９ ８ ± １３ ７ １６０ ± １１ ０ ８４ ± ０ ０８ ０ ５８ ± ０ ０７ １３ ５ ± ４ ２ １６０５ ０ ± ４７１ ７ １１６ ８ ± ３５ ７ １１４２ ± １７ ４ ５５ ± ０ ０６

６５



　 １ 期 许　 英等：５７ 份苎麻种质资源主要农艺性状及纤维品质鉴定评价

布范围为 ７８ ３ ～ １６３ ７ ｃｍ， ＞ １５０ ｃｍ 的有 ４ 份种

质，最高的种质为 ８６１５。 参照苎麻优异种质评价的

性状和指标［８］，５７ 份鉴定种质中主要农艺性状满足

优良种质 ２ 项指标（鲜皮出麻率≥１２ ５％ 和原麻产

量≥２０００ ｋｇ ／ ｈｍ２）的有 ７ 份，分别是 ７５１、７５２、ＱＤ４、
ＱＤ５、白 ×黄 ２、丛江青麻、小白麻。
２ ２　 主要纤维品质性状鉴定分析

苎麻是重要的纤维作物，纤维品质的优劣是评价

种质的重要指标之一，纤维细度和单纤维强度是重要

纤维品质指标。 纤维细度≥２０００ ｍ ／ ｇ 为优质，５７ 份

种质中 ＞ ２０００ ｍ ／ ｇ 的种质有 ７ 份，最高的达到了

２５６０ ｍ ／ ｇ，按照苎麻优良种质评价标准，这 ７ 份符合

优良种质评价的纤维细度指标［８］；５７ 份种质束纤维

强度分布范围为３ ８７ ～７ ０５ ｃＮ ／ ｄｔｅｘ，有 ５０ 份种质符

合精干麻一级指标（束纤维强度≥４ ５０ ｃＮ ／ ｄｔｅｘ） ［１２］，

占鉴定种质的 ８７ ７２％。
２ ３　 苎麻纤维化学成分鉴定分析

纤维的化学成分是评价苎麻纤维品质的重要指

标之一。 炼折率、纤维素含量、含胶率是纤维重要化

学成分。 炼折率的高低直接影响原麻脱胶成精干麻

的比率，炼折率越高单位重量的原麻脱胶成精干麻

的比率越高；纤维素含量越高纤维品质越优；含胶率

越低，原麻脱胶越容易。 ５７ 份种质主要化学成分检

测结果见表 ３，从表 ３ 可以发现纤维的炼折率最高

的为 ６８ ４１％ ，有 ４８ 份种质的炼折率超过 ６０％ ，炼
折率超过 ６５％ 的有 １０ 份种质；纤维素含量分布范

围为 ６１ ０２％ ～７３ ６８％ ，超过 ７０％的种质有 １８ 份；
５７ 份种质中原麻含胶率最低为 ２６ ５７％ ，比优良种

质评价指标［８］２５％的数值大，这说明参试的 ５７ 份种

质的含胶率相对较高。

表 ３　 ５７ 份苎麻种质纤维主要化学成分鉴定数据

Ｔａｂｌｅ ３　 Ｍａｉｎ ｆｉｂｅｒ ｃｈｅｍｉｃａｌ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ ｏｆ ５７ ｒａｍｉｅ ｇｅｒｍｐｌａｓｍ

序号

Ｎｏ．
炼折率（％ ）

Ｈａｒｄｅｎｉｎｇ⁃ｏｆｆ ｒａｔｉｏ
纤维素含量（％ ）
Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ｒａｔｉｏ

含胶率（％ ）
Ｇｌｕｅ ｒａｔｉｏ

序号

Ｎｏ．
炼折率（％ ）

Ｈａｒｄｅｎｉｎｇ⁃ｏｆｆ ｒａｔｉｏ
纤维素含量（％ ）
Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ｒａｔｉｏ

含胶率（％ ）
Ｇｌｕｅ ｒａｔｉｏ

１ ５８ ２４ ± １ ０２ ６５ ６１ ± ０ １９ ３４ ５７ ± ０ １６ ３０ ５９ ４３ ± ０ ５４ ６５ １０ ± ０ ９４ ３５ ０８ ± ０ ９７
２ ６３ ４１ ± ０ １１ ６９ １０ ± ２ ７２ ３１ １４ ± ２ ６９ ３１ ６６ ０３ ± ３ ２２ ６９ １２ ± １ ４６ ３１ ０８ ± １ ４５
３ ６３ ３４ ± ２ ８６ ６９ ７６ ± １ ２３ ３０ ４５ ± １ ２２ ３２ ５９ ５２ ± ０ ８８ ６２ ０９ ± １ ７４ ３８ ０４ ± １ ６５
４ ６６ ６２ ± ２ ３９ ７２ ８９ ± ０ ７８ ２７ ３６ ± ０ ８１ ３３ ６１ ６９ ± ４ １６ ６５ ８１ ± ０ ７６ ３４ ３８ ± ０ ７８
５ ６４ ６０ ± ２ ３９ ７０ ３１ ± １ ４２ ２９ ９１ ± １ ４３ ３４ ５９ ２７ ± １ ０７ ６８ ５４ ± ０ ６９ ３１ ６８ ± ０ ６９
６ ６４ ０５ ± ０ ４３ ６９ ０７ ± ０ ７８ ３１ １４ ± ０ ７８ ３５ ５９ ７３ ± ０ ９１ ６５ ６７ ± ２ ９６ ３４ ５４ ± ２ ９６
７ ６６ ０８ ± １ ５７ ７１ ６６ ± ４ ００ ２８ ５５ ± ４ ００ ３６ ６０ １５ ± ２ ３３ ６３ ７５ ± １ ３６ ３６ ４３ ± １ ４０
８ ６１ ７０ ± ４ ６６ ６９ ６３ ± ２ ０８ ３０ ５７ ± ２ ０６ ３７ ５９ ８４ ± ０ ７４ ６２ ６４ ± ０ ０１ ３７ ５１ ± ０ ０７
９ ６４ ７３ ± １ ５９ ６９ ８９ ± ０ ３８ ３０ ３３ ± ０ ３９ ３８ ６４ ２９ ± ０ １５ ６９ ６１ ± ０ ３５ ３０ ６２ ± ０ ３４
１０ ６４ ６２ ± ２ ３０ ６８ ０６ ± ０ ６２ ３２ １５ ± ０ ６２ ３９ ６５ ７０ ± ０ ０４ ７２ ４１ ± ０ ２７ ２７ ８４ ± ０ ３１
１１ ６１ ５９ ± ３ １０ ７３ ６８ ± ０ ６４ ２６ ５７ ± ０ ６８ ４０ ６２ ８４ ± １ ０３ ６８ ３５ ± ０ １６ ３１ ８６ ± ０ １６
１２ ６３ ４１ ± ２ １６ ７１ ４７ ± １ ３３ ２８ ７９ ± １ ２９ ４１ ６４ ９０ ± ３ ０１ ６８ ４５ ± １ ０１ ３１ ７５ ± ０ ９９
１３ ５８ ９２ ± ０ ０５ ６８ ３６ ± ０ ８０ ３１ ８４ ± ０ ７８ ４２ ６０ ４１ ± ０ ３８ ６５ ９７ ± ２ ２３ ３４ １９ ± ２ １８
１４ ６２ ０２ ± ５ ９４ ７３ １７ ± １ ３３ ２７ １０ ± １ ２７ ４３ ６１ １８ ± ０ ４６ ６１ ０２ ± ２ ０５ ３９ １３ ± ２ １１
１５ ５９ ８６ ± １ １０ ６７ ８６ ± １ ２３ ３２ ３６ ± １ ２２ ４４ ６５ ８５ ± １ ０６ ７２ ７１ ± ０ ４３ ２７ ５５ ± ０ ３８
１６ ６１ ７２ ± ０ ５２ ６６ ７４ ± ０ ５４ ３３ ４５ ± ０ ５２ ４５ ６１ ４４ ± ２ ９８ ６８ ５１ ± １ ２６ ３１ ７２ ± １ ２６
１７ ６３ ９７ ± ２ ３３ ７０ ６０ ± ０ ０６ ２９ ６３ ± ０ ０８ ４６ ６５ ２１ ± ７ ５０ ７２ １７ ± １ ４７ ２８ ０６ ± １ ４９
１８ ５９ １９ ± ０ ８６ ６９ ０８ ± １ ４６ ３１ １３ ± １ ４６ ４７ ６５ １４ ± ３ ８４ ７１ ５６ ± ０ ８１ ２８ ６７ ± ０ ８３
１９ ６４ １２ ± １ ３５ ６９ ５１ ± ０ ９２ ３０ ７２ ± ０ ９０ ４８ ６０ ３８ ± ２ ２８ ６９ ９９ ± ２ ６３ ３０ ２７ ± ２ ５９
２０ ６１ ８２ ± １ ２０ ６７ ７７ ± ０ ４０ ３２ ４４ ± ０ ４１ ４９ ６６ ０４ ± １ ９４ ７０ ７４ ± ２ １５ ２９ ５２ ± ２ １０
２１ ６１ ３７ ± １ ０４ ６５ １５ ± ０ ２４ ３５ ０３ ± ０ ２８ ５０ ６０ ９７ ± １ ２７ ６８ ５７ ± ０ ４４ ３１ ６４ ± ０ ４４
２２ ５７ ５６ ± ０ ５６ ６７ ４７ ± ２ ２７ ３２ ７１ ± ２ ２４ ５１ ６０ ３０ ± ０ １０ ６７ ５０ ± ０ ８３ ３２ ７ ± ０ ８２
２３ ６３ ５７ ± ４ ９０ ６９ ５２ ± １ １１ ３０ ７２ ± １ １０ ５２ ６１ １３ ± ２ ０６ ７０ １６ ± ０ ２０ ３０ ０７ ± ０ １８
２４ ６６ ５１ ± ２ ８３ ７２ ０６ ± １ ５９ ２８ ２０ ± １ ５４ ５３ ６１ ８８ ± ３ ２８ ６９ １４ ± １ １７ ３１ ０７ ± １ １５
２５ ６０ ６８ ± ２ ７５ ６８ ５９ ± １ １３ ３１ ６４ ± １ １２ ５４ ６２ ７３ ± ３ ５８ ６９ １６ ± １ ６９ ３１ ０４ ± １ ６８
２６ ６３ ００ ± ０ ７４ ７０ ２３ ± ０ ３７ ２９ ９９ ± ０ ３８ ５５ ６４ ２８ ± ０ ５０ ７１ ３７ ± １ ０２ ２８ ８６ ± １ ０３
２７ ６０ ７３ ± １ ３６ ６６ ２２ ± ０ ８８ ３３ ９６ ± ０ ８４ ５６ ６０ ４２ ± ０ ６９ ６５ ８５ ± ６ ３０ ３４ ４０ ± ６ ２６
２８ ６２ ５７ ± ０ ２８ ７１ ３５ ± １ ５９ ２８ ９１ ± １ ５５ ５７ ６１ ２９ ± ２ ６５ ６９ ３２ ± １ ０４ ３０ ９１ ± １ ０３
２９ ６８ ４１ ± １ ０３ ７２ ６６ ± ０ ６３ ２７ ５９ ± ０ ６５

７５
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２ ４　 苎麻种质鉴定结果综合评价

通过对 ５７ 份苎麻种质 ２ 年多的鉴定，结果综合

评价发现，高产的种质 １０ 份，鲜麻出麻率大于

１２ ５％的种质 ２０ 份，纤维品质优良的种质 ７ 份，炼
折率超过 ６５％的苎麻种质有 １０ 份。 按照苎麻优异

作物评价规范［８］，５７ 份苎麻种质所鉴定的数据，满
足 ２ 个优良指标的种质有 ８ 份，分别是 ７５１、７５２、
ＱＤ４、ＱＤ５、白 ×黄 ２、丛江青麻、西洒青麻及小白麻，
种质可作为优良育种亲本和科研材料。 鉴定获得的

数据可以弥补 ５７ 份种质在苎麻种质数据库中的

空白。

３　 讨论

种质资源是基础性的工作，目的是为育种、科研

及生产筛选出优异的材料或者遗传距离较宽的种

质。 种质资源鉴定的数量越多、数据越丰富，种质的

表型和基因型更清楚，提供利用目的性更精准。 目

前，国家种质圃中的资源有 ２０５２ 份，苎麻种质数据

库数据搜索表明只有 １４００ 多份种质鉴定数据基本

齐全［１３］，还有将近 ３０％ 的苎麻种质没有鉴定评价，
为了促进优异种质的筛选，了解苎麻种质的特征特

性和功能，需要继续进行种质资源鉴定，加大资源的

评价，完善苎麻种质数据库的数据。
《苎麻种质资源描述规范和数据标准》中记录

苎麻种质需要鉴定的性状有 ４５ 项。 从本研究中的

鉴定方法中可以发现，规范的苎麻鉴定工作都是从

新栽麻第 ４ 个生长季节开始，农艺性状需要鉴定 ６
季麻，品质性状需要鉴定 ３ 季麻，每鉴定完 １ 份种质

需要经历 １０ 个生长季节，１ 年收 ３ 季麻，意味着从

准备鉴定到鉴定结束至少需要 ３ 年多的时间。 如果

４５ 个性状全部鉴定，鉴定的数据量大，工作繁琐，时
间长，大大限制了鉴定种质的数量和速度，导致鉴定

工作进行缓慢。 作者根据多年工作经验，分析了苎

麻种质需要鉴定的 ４５ 个性状，发现部分性状对种质

评价的权重特小，例如脂蜡质、水溶物、果胶、灰分，
均属于原麻的化学成分，原麻所含胶质就包括它们，
测定的含胶率数据能体现其含量，将其单独罗列出

来检测对纤维品质的评价影响力小，徒增检测成本

和工作量。 故本研究认为苎麻种质鉴定的性状，应
该围绕生产和科研进行，筛选必要的鉴定性状，减少

鉴定性状数量，减轻工作强度，以利于鉴定评价出更

多优异的苎麻种质。
目前，苎麻种质鉴定评价的性状及指标主要围

绕苎 麻 作 为 纤 维 作 物， 随 着 苎 麻 多 用 途 的 开

发［１４⁃１６］，苎麻种质鉴定的性状范围需要随之进行扩

展，苎麻的评价标准需要与时俱进进行修订。 如苎

麻已经被开发成热门的饲料作物，有必要围绕其进

行鉴定的扩展，增加生物量、粗蛋白等的鉴定，制定

优质饲用苎麻评价的性状和指标。
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［１４］ 　 喻春明． 苎麻作为牲畜饲料的利用价值及潜力［ Ｊ］ ． 中国麻
业，２００１，２３（２）：２３⁃２６

［１５］ 　 熊和平，喻春明，王延周，等． 饲料用苎麻新品种中饲苎 １ 号
的选育研究［Ｊ］ ． 中国麻业，２００５，２７（１）：１⁃４

［１６］ 　 彭源德，郑科，杨喜爱，等． 苎麻纤维质酶降解生产生物燃料
乙醇的工艺［Ｊ］ ． 农业工程学报，２００７，２３（４）：４⁃１０
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